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Comparativa de modelos existentes 
 
 
A continuación se adjuntan los resultados obtenidos de realizar un análisis completo de 
los trece modelos citados  en el Capítulo III, con todos los ensayos recopilados. 
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Carga máxima en elementos reforzados con platabandas de acero 
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Carga máxima en elementos reforzados con laminados de materiales compuestos prefabricados 
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Carga máxima en elementos reforzados con laminados de materiales compuestos “in situ” 
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Carga máxima en elementos reforzados con laminados de materiales compuestos “in situ” 
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Carga máxima en elementos reforzados con laminados de materiales compuestos “in situ” 
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Carga máxima en elementos reforzados con laminados de materiales compuestos “in situ” 
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Carga máxima en elementos reforzados con laminados de materiales compuestos “in situ” 
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Carga máxima en elementos reforzados con laminados de materiales compuestos “in situ” 
 


