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1.Plantilla per calcular les dureses 
	
  

Mostra  Al-108-10-A1 
 

           d1 (u.a.) d2 (u.a.) d (µm) HV Dolent Avis 
 

Operari Jordi Nivera 

19,1 18,8 19,5 122,5      
    19,7 19,8 20,3 113,0      Reïna Embotició en Calent 

19,2 19,5 19,8 117,8      
    19,2 19,5 19,9 117,3      Càrrega (g) 25 0,375 

 19,6 19,8 20,2 113,2      
    19,3 19,1 19,7 119,1      Objectiu 100 

  19,0 19,2 19,6 120,8      
    19,2 19,4 19,8 118,6        Valor Error 

 19,2 19,5 19,8 117,7      pendent 1,01428 0,00164 
 19,8 19,5 20,2 113,9      Interc. (µm) 0,22593 0,09051 
 19,4 19,5 20,0 116,4      

    18,9 19,0 19,5 122,1      λ  (µm) 0,40 
  18,7 19,0 19,4 123,4      

    24,0 45,0 Descartat Descartat X NO  Resolució òptica  (µm) 0,22 
 19,6 19,7 20,1 114,3      

    19,1 19,4 19,8 118,7      Mesures bones 15 
              

                 HV  Error 
               117,9 5,2 
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2.Plantilla càlcul espessors. 
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  



Jordi	
  Nivera	
  Gala	
   	
   ANNEX.C	
  

	
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Estudi de les condicions d’obtenció d’alumini nanocristal·lí per consolidació in-situ a partir de pols i llur caracterització mecànica.	
  	
   ANNEX.B	
  
	
  

7	
  
	
  

3. Plantilla preparació de  moltes 

	
  


