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Modos de rotura del hormigón confinado por presión hidrostática
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Figura B.1 Modos de rotura del hormigón H30 bajo diferentes presiones de confinamiento
Confinamiento Probeta 1 Probeta 2

0 MPa

7 MPa

17 MPa

28 MPa

35 MPa



Anexo B

B2

Figura B.2 Modos de rotura del hormigón H70 bajo diferentes presiones de confinamiento
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Figura B.2 Modos de rotura del hormigón H70 bajo diferentes presiones de confinamiento
(continuación)
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Figura B.3 Modos de rotura del hormigón HE70 bajo diferentes presiones de confinamiento
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Figura B.3 Modos de rotura del hormigón HE70 bajo diferentes presiones de confinamiento
(continuación)
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Figura B.4 Esquemas de rotura de los hormigones bajo diferentes presiones de confinamiento
Hormigón sin confinar
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Figura B.5 Esquemas de rotura de los hormigones bajo diferentes presiones de confinamiento
Hormigón sin confinar
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