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Curvas tensión-deformación de los hormigones HF30 y HF70

G1

Figura G.1 Curva tensión-deformación de probetas de hormigón sin confinar - Serie HF30
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Probeta Edad fmax εmax µ E
Identificación (días) (MPa) (µε) (GPa)

HF30-00-1 219 42.9 2402 0.20 25.9
HF30-00-2 220 41.3 2455 0.20 23.9



Anexo G

G2

Figura G.2 Curva tensión-deformación de probetas de hormigón sin confinar - Serie HF30
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Probeta Edad fmax εmax µ E
Identificación (días) (MPa) (µε) (GPa)

HF30-00-3 220 41.4 2310 0.21 26.6



Curvas tensión-deformación de los hormigones HF30 y HF70

G3

Figura G.3 Curva tensión-deformación de probetas de hormigón sin confinar - Serie HF70
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Probeta Edad fmax εmax µ E
Identificación (días) (MPa) (µε) (GPa)

HF70-00-1 194 71.4 2246 0.26 33.8
HF70-00-3 194 66.6 2403 0.20 36.8


