REUNIONES DE NORMAL ZACION TEXTIL CEN'TC248

INFORME DE LAS REUNIONES DE NORMALIZACION TEXTIL DEL CEN/TC248

Estas reuniones se celebraron en paralelo con
las de ISO, en el Centro de Conferencias de
Manchester (Reino Unido), entre los dias 18 a 20 de
Mayo.

El programa de reuniones fue el siguiente:

19/5 CEN/TC248 /-/ WG6E (Hilos de coser)
* CEN/TC248/SC3/WG1 (Propiedades
quimicas: Andlisis de formaldehido libre)

20/5: CEN/TC248/SC2 (Propiedades fisicas)
* CEN/TC248: Sesion plenaria

Asistieron representantes de 15 paises
europeos. Espafia (AENOR) estuvo representada en
las reuniones marcadas con un asterisco.

REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO CEN/TC248/
SC3/WG1 «Determinacién de formaidehido libre
en textiles»

La reunién estuvo presidida por el Dr. Hewson
(GB) y asistieron delegados de 8 paises.

El objetivo que se impuso el GT al empezar la
reunién fue establecer cuél de los métodos
actualmente mas utilizados para determinar el
formaldehido libre en tejidos acabados con resinas
es el que debe adoptar la nueva norma europea. De
entre la multitud de métodos existentes, se hizouna
seleccién previa de los métodos mas utilizados y mas
faciles de normalizar. Los métodos en discusion son
los contenidos en las normas:

DIN 54260 (Alemania)

LAW-122 (Japén). Método adoptado por paises
como Finlandia, que tienen regulaciones
medioambientales sobre el tema.

AATCC-42 (USA) y Shirley Il (GB)

Shirley | (GB)

El problema principal se centra en que los
fabricantes de resinas deben de realizar un gran
nimero de ensayos de conformidad, aplicando
distintos métodos segun las exigencias del cliente,
lo cual les supone unos gastos considerables. En
la reunién, los representantes alemanes y de los
paises escandinavos se mostraron favorables a
adoptar como norma europea la norma japonesa
LAW-122, que con alguna leve modificacion es casi
coincidente con la AATCC-42 y la Shirley Ii, y
rogaron al representante britanico que hiciera lo
mismo, renunciando a sus exigencias de imponer
la norma Shirley |. Para apoyar su propuesta
presentaron un informe en el que se comparaban
los resultados analiticos de los 4 métodos
mencionados. Las diferencias existentes son
debidas al sistema de extraccién del formaidehido
de la muestra. El método de la BSI se considera
demasiado enérgico, puesto que el acido sulfurico
hidroliza los grupos éter y éster de la resina dando
resultados demasiado altos. En realidad, este
método no determina el formaldehido
potencialmente liberable en condiciones normales.
En la tabla siguiente se indican las caracteristicas
de los distintos métodos y el efecto de los
tratamientos de la muestra sobre los grupos
funcionales de las resinas de UF,

Efecto de los 4 métodos de andlisis sobre la estructura quimica de una resina de urea-formaldehido

Método DIN 54260 LAW-122 AATCC-42 Shirley |
Shirley Il (BS 6806)

Tratamiento en NapSO3 en HyO sobre HyO en HyO

muestra dil.

Condiciones 0°C,pH 9,3-10,5 40°C, 1h 49°C,20h 25°C, 20 min

Analisis Yodometria Colorimetria Colorimetria Colorimetria

Reactivo - Acetilacetona Acetilacetona + H2SO46 N +
ac. cromotrépico ac. cromolrépico

Grupos atacados:

=N-CHp-OCH3 X

=N-CHoOH X X

HCHO libre

HO(CH20),H X X X X

HOCH,0R
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El método colorimétrico con acetilacetona y
acido cromotrépico como generador de color es el
método mas reproducible.

El método yodométrico (DIN) es poco
reproducible.

El representante francés propuso que en la
futura norma se especifiquen dos métodos:

- El primero, destinado especialmente a los
confeccionistas, estaria basado en los métodos
AATCC y Shirley Il, y serviria para determinar el
HCHO liberable, es decir, para evaluar
simultdneamente el riesgo de irritacién por contacto
y de inhalacién de vapores en el almacén o taller.

- El segundo, dirigido principalmente a las
exigencias del consumidor final, estaria basado en
la norma japonesa, y sefviria para determinar el
HCHO libre, es decir, para evaluar solamente el
riesgo de irritacién de la piel.

Después de una intensa discusién, no se logré
ningun acuerdo, por lo que se acordé esperar a la
conclusién de un ensayo interlaboratorio, que se
presentara en la préxima reunion del CEN/TC248/
SC3, que tendra lugar en Portugal a finales de
septiembre.

INFORME DE LA 58 REUNION PLENARIA
DEL CEN/TC248

La reunién tuvo lugar en el Centro de
Conferencias de Manchester el dia 20 de mayo de
1993 a las 13.30 de la tarde.

Participaron en la reunién todas las
delegaciones presentes en la reunién de la ISO/TC38
de la mafiana, excepto las de los paises europeos
del Este, Africa y Asia.

Se pasé directamente al punto 6 del orden del
dia «Aplicacién del Acuerdo de Viena». El presidente
dio la palabra al Sr. Muckle, del Secretariado Central
de la CEN, quien expuso detenidamente los
antecedentes y desarrollo de dicho acuerdo. Explicd
que la reunién que se estaba celebrando ya la prevé
el acuerdo de Viena, recibiendo el nombre de «Joint
coordination meeting CEN-ISO», y que este tipo de
reuniones son favorables para acelerar y coordinar
gl proceso de normalizacién. Explicé que el
procedimiento de adopcidn de normas por la «via
radpida» de la I1ISO era equivalente a los
procedimientos PQ y UAP de la CEN, y por ultimo
contesté las preguntas que le formularon algunos
delegados sobre el proceso de aprobacién en
paralelo de las normas CEN e ISO.

Informe de la reunién plenarla de la ISO/TC38

Se aprobd una resolucién por la que se
sometia a aprobacion paralela los siguientes temas
de trabajo:

a) todos los incluidos en la resolucion 6 de la
ISO/TC38

b) tejidos recubiertos: determinacién de la
resistencia a rotura (1ISO 1421)

c) tejidos recubiertos: determinacion de la
abrasion por flexion (ISO 5981)

Informe de los subcomités y grupos de trabajo

Los responsabies de los subcomités y grupos
de trabajo informaron de sus actividades respectivas,
con las novedades ocurridas desde la anterior
reunion de noviembre en Hofheim.

-SC1 (Comportamiento al fuego). Su
presidente, Dr. Horak (ltalia) no estaba presente, pero
se distribuyd el acta de la dltima reunién de este SC
(Turin, 22-4-83).

-SC2 (Propiedades fisicas). No se aprobd
ninguna resolucion.

-SC3 (Propiedades quimicas). Su presidente,
Sr. Smith, informé que no habian novedades
significativas desde la anterior reunién. Las partes
de la norma EN 20105 aprobadas estaban siendo
adoptadas por cada pais como normas nacionales.

-WG3 (Cuerdas). E! Sr. Muckle comenté el
doc. N 129 en el que se informa que la norma EN
25080 est4 siendo traducida al aleman y al francés.

-WG4 (Tejidos recubiertos). El Sr. Leclercq
comentd las resoluciones de la Ultima reunién de este
GT: Se han dejado listas para comentarios y
aprobacién 4 normas:

a) Ensayos de envejecimiento acelerado

b) Determinacién de la flexibilidad

¢) Ensayos a baja temperatura (choque y

doblado)

d) Resistencia a la penetracién de agua

-WGS5 (Cierres por contacto). Sin resoluciones.
-WGS6 (Hilos de coser). Se reunié el dia
anterior (véase resolucién n® 2)

Como resumen de este punto se aprobd la
resolucidn siguiente (1993/2):

Se pasan al siguiente nivel las normas
siguientes:

1. Textiles. Comportamiento al fuego de
cortinajes y colgaduras. Medida de la propagacion
de la llama en muestras verticales con fuentes de
ignicion mds grandes que las usadas en el pr EN
26941 (fecha limite para informacion publica Junio
1995). (Alemania se abstuvo).

2. Hilos de coser compuestos total o
parcialmente por fibras sintéticas. Especificaciones
y métodos de ensayo (fecha limite mayo 1995).

3. Tejidos recubiertos, terminologia (fecha
limite fijada por el WG4).
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-Temas Importantes relacionados con el
programa de trabajo

-Terminologia de tejidos recubiertos (ver
resolucién anterior)

-Determinacién de las propiedades mecanicas
de tejidos y géneros de punto sometidos a pequefios
esfuerzos. La representante de Comitextil propuso
crear un GT en la CEN paralelo al GT 18 de la ISO.

-Estandardizacion y clasificaciéon de textiles.
No se traté el tema.

-Terminologia relativa a cuerdas de fibra. Se
distribuyé un documento italiano que contenia
equivalencias de dichos términos en varios idiomas.
No hubo comentarios.

-Programa de trabajo de CEN/TC248

Se revisé el programa, que contiene 48 temas
que son unicamente adopciones de normas
internacionales, y otros 48 temas puramente de CEN,
aunque las decisiones a tomar sobre estos temas
estan sujetos también a aprobacién paralela con ISO.
No se modificéd ningin apartado del programa,
aunque se hizo referencia a los comentarios
britanicos sobre el peligro de acumulacién de temas
de trabajo.

-Directrices del CT sobre los requerimientos que
puede haber en las normas europeas con
respecto a la evaluacién de la conformidad

El Sr. Muckle explicé que el tema habia
surgido del campo de la construccién, pero que en
el campo textil no parece en principio que pueda
aplicarse, ya que la normalizacién textil no ha
abordado todavia la cuestion de las especificaciones.

-Normalizacién medioambiental en la CEN

Se informé que las personas y organismos
interesados se pusieran en contacto directamente
con el responsable de este proyecto en el
Secretariado Central de la CEN en Bruselas.

-Relaciones con otros comités

Se traté de la relacién del TC248 con el TC
162 (prendas de proteccién). Entre otros temas de
interés comun, se traté del tema de las propiedades
electrostaticas de textiles, en particular los textiles
utilizados por el personal que trabaja en la fabricacién
de microprocesadores, en las llamadas «salas
limpias». Finalmente se acordé crear un grupo «ad-
hoc» para coordinar los trabajos de los dos
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subcomités, y asi poder elaborar la norma sobre
«disminucién de la carga electrostatica en prendas
de proteccion»

Aparte de los temas del orden del dia, se traté
de la propuesta italiana de crear un grupo de trabajo
para elaborar normas sobre «textiles para uso
hospitalario», que trabajaria en coordinacién con el
BT53. El Sr. Pottier, de BISFA, opina que esto deberia
tratarse en el GT de «prendas de proteccién». Sin
embargo, Suecia ha enviado un documento basado
en su norma nacional sobre tejidos para hospitales,
y Noruega lo apoya, opinando que se trata de otro
tipo de textiles.

-Préxima reunién

La préxima reunién esta prevista para la
primavera del afio que viene, No esta decidido
todavia el pais donde se celebrara, pero el
presidente, Sr. Leach, comenta que los paises con
mayores probabilidades son Italia, Espafiay Suecia.
En particular, pide a los delegados espafioles que
estudien la posibilidad de organizarla aqui.

-Finalmente se aprueban las resoluciones, que no
han podido ser plasmadas en un documento por la
premura de tiempo. La reunién se dio por terminada
alas 16 h.
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