
 

 

             

MICROENCAPSULACIÓ 

D'OLIS ESSENCIALS PER 

SISTEMES ANTIBACTERIANS  

               
 Annexes   

 
 

 
 

Autora: 
Aina Pila Colell 

 
Director: 

Manuel José Lis Arias 
 
 

 
 

 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

 
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA 

 
JUNY 2020 



2 
 

18. Annexes 

18.1. Mostres 

 
Figura 73. Mostres 
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18.2. Caracterització 

18.2.1. Microscopi òptic 
Mostra 1 

 
Figura 74. Mostra 1 amb l’objectiu 5x del microscopi 

 

 
Figura 75.Mostra 1 amb l’objectiu 10x del microscopi 
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Figura 76. Mostra 1 amb l’objectiu 5x del microscopi 

 

Mostra 2 

 
Figura 77. Mostra 2 amb l’objectiu 5x del microscopi 
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Figura 78. Mostra 2 amb l’objectiu 5x del microscopi 

 

 
Figura 79. Mostra 2 amb l’objectiu 10x del microscopi 
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Figura 80. Mostra 2 amb l’objectiu 10x del microscopi 

 

Mostra 3 

 
Figura 81. Mostra 3  amb l’objectiu 5x del microscopi 
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Figura 82. Mostra 3  amb l’objectiu 10x del microscopi 

 

 
Figura 83. Mostra 3  amb l’objectiu 10x del microscopi 
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Figura 84. Mostra 3  amb l’objectiu 5x del microscopi 

 

Mostra 4 

 
Figura 85. Mostra 4  amb l’objectiu 5x del microscopi 
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Figura 86. Mostra 4  amb l’objectiu 10x del microscopi 

 

 
Figura 87. Mostra 4  amb l’objectiu 5x del microscopi 
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Mostra 5 

 
Figura 88. Mostra 5  amb l’objectiu 5x del microscopi 

 

 
Figura 89. Mostra 5  amb l’objectiu 10x del microscopi 
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Figura 90. Mostra 5  amb l’objectiu 5x del microscopi 

 

 
Figura 91. Mostra 5  amb l’objectiu 5x del microscopi 
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Mostra 6 

 
Figura 92. Mostra 6  amb l’objectiu 5x del microscopi 

 

 
Figura 93. Mostra 6  amb l’objectiu 10x del microscopi 
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Figura 94. Mostra 6  amb l’objectiu 5x del microscopi 
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18.2.2. Tamany de partícula 
Mostra 1 

− Mesura 1 

 
Figura 95. Distribució tamany de partícula mostra 1 (1) 

 

− Mesura 2 

 
Figura 96. Distribució tamany de partícula mostra 1 (2) 
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− Mesura 3 

 
Figura 97. Distribució tamany de partícula mostra 1 (3) 

 

Mostra 2 

− Mesura 1 

 
Figura 98. Distribució tamany de partícula mostra 2 (1) 
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− Mesura 2 

 
Figura 99. Distribució tamany de partícula mostra 2 (2) 

 

− Mesura 3 

 
Figura 100. Distribució tamany de partícula mostra 2 (3) 
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Mostra 3 

− Mesura 1 

 
Figura 101. Distribució tamany de partícula mostra 3 (1) 

 

− Mesura 2 

 
Figura 102. Distribució tamany de partícula mostra 3 (2) 

 

  



18 
 

− Mesura 3 

 
Figura 103. Distribució tamany de partícula mostra 3 (3) 

 

Mostra 4 

− Mesura 1 

 
Figura 104. Distribució tamany de partícula mostra 4 (1) 
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− Mesura 2 

 
Figura 105. Distribució tamany de partícula mostra 4 (2) 

 

− Mesura 3 

 
Figura 106. Distribució tamany de partícula mostra 4 (3) 
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− Mesura 4 

 
Figura 107. Distribució tamany de partícula mostra 4 (4) 

 

Mostra 5 

− Mesura 1 

 
Figura 108. Distribució tamany de partícula mostra 5 (1) 
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− Mesura 2 

 
Figura 109. Distribució tamany de partícula mostra 5 (2) 

 

− Mesura 3 

 
Figura 110. Distribució tamany de partícula mostra 5 (3) 
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− Mesura 4 

 
Figura 111. Distribució tamany de partícula mostra 5 (4) 

 

Mostra 6 

− Mesura 1 

 
Figura 112. Distribució tamany de partícula mostra 6 (1) 
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− Mesura 2 

 
Figura 113. Distribució tamany de partícula mostra 6 (2) 

 

− Mesura 3 

 
Figura 114. Distribució tamany de partícula mostra 6 (3) 
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18.2.3. Potencial Z 
Mostra 1 

 
Figura 115. Distribució potencial Z mostra 1 

 

Mostra 2 

 
Figura 116. Distribució potencial Z mostra 2 
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Mostra 3 

 
Figura 117. Distribució potencial Z mostra 3 

 

Mostra 4 

 
Figura 118. Distribució potencial Z mostra 4 
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Mostra 5 

 
Figura 119. Distribució potencial Z mostra 6 

 

Mostra 6 

 
Figura 120. Distribució potencial Z mostra 6 
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18.3. Assaig microbià 

18.3.1. Sense tractament 
Cotó 

 
Figura 121. Teixit cotó amb Staphylococcus aureus 

Mostra 1 

 
Figura 122. Teixit cotó impregnat de la mostra 1  amb Staphylococcus aureus 
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Mostra 2 

 
Figura 123. Teixit cotó impregnat de la mostra 2  amb Staphylococcus aureus 

 

Mostra 3 

 
Figura 124. Teixit cotó impregnat de la mostra 3  amb Staphylococcus aureus 
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Mostra 4 

 
Figura 125. Teixit cotó impregnat de la mostra 4  amb Staphylococcus aureus 

 

Mostra 5 

 
Figura 126. Teixit cotó impregnat de la mostra 5  amb Staphylococcus aureus 
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Mostra 6 

 
Figura 127. Teixit cotó impregnat de la mostra 6  amb Staphylococcus aureus 

 

18.3.2. Tractament amb ozó 
0’ 

 
Figura 128. Teixit polièster tractat 0’ amb ozó impregnat de la mostra 3  amb Staphylococcus aureus 
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15’ 

 
Figura 129. Teixit polièster tractat 15’ amb ozó impregnat de la mostra 3  amb Staphylococcus aureus 

 

20’ 

 
Figura 130. Teixit polièster tractat 20’ amb ozó impregnat de la mostra 3  amb Staphylococcus aureus 
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30’ 

 
Figura 131. Teixit polièster tractat 30’ amb ozó impregnat de la mostra 3  amb Staphylococcus aureus 

 

45’ 

 
Figura 132. Teixit polièster tractat 45’ amb ozó impregnat de la mostra 3  amb Staphylococcus aureus 
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18.3.3. Tractament amb plasma 
A11 

 
Figura 133. Teixit polièster tractat a 200W amb plasma impregnat de la mostra 3  amb Staphylococcus aureus 
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B11 

 
Figura 134. Teixit polièster tractat a 400W amb plasma impregnat de la mostra 3  amb Staphylococcus aureus 

 

C11 

 
Figura 135. Teixit polièster tractat a 800W amb plasma impregnat de la mostra 3  amb Staphylococcus aureus 

 


