
Probeta Núm H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm) Hm (mm) Peso Seco (g)
Peso Sumergido 

(g)
P.S.S.S.   (g) Densidad (g/cm3)

1 69,7 68,5 69,4 69,2 1.424,3 844,8 1.425,7 2,452

2 69,2 68,5 68,2 68,6 1.407,1 834,2 1.408,1 2,452

4 69,5 68,5 69,0 69,0 1.413,6 833,9 1.414,5 2,435

5 69,7 68,7 68,7 69,0 1.404,2 826,8 1.405,2 2,428

6 69,9 69,4 69,3 69,5 1.360,5 781,0 1.364,0 2,334

7 67,9 67,4 69,3 68,2 1.376,3 808,4 1.377,4 2,419

8 69,9 68,5 68,7 69,0 1.380,8 801,9 1.381,9 2,381

9 67,4 69,1 68,9 68,5 1.386,7 815,7 1.388,1 2,423

10 67,1 67,9 69,1 68,0 1.368,0 799,2 1.371,5 2,390

11 71,3 70,0 69,3 70,2 1.430,9 842,2 1.432,3 2,425

12 69,0 68,7 67,4 68,4 1.366,8 803,3 1.368,3 2,419

14 70,4 68,6 68,3 69,1 1.353,3 781,9 1.356,7 2,354

15 69,8 70,5 69,0 69,8 1.421,7 840,9 1.423,1 2,442

17 69,0 69,1 69,9 69,3 1.390,4 808,9 1.391,6 2,386

19 69,9 69,5 70,5 70,0 1.410,9 823,7 1.412,9 2,395

20 69,6 70,0 70,0 69,9 1.454,2 866,6 1.455,4 2,470

21 69,4 69,8 69,8 69,7 1.388,9 803,9 1.391,0 2,366

22 69,8 69,0 69,1 69,3 1.358,4 779,9 1.360,7 2,339

23 70,1 69,3 68,4 69,3 1.391,2 811,9 1.392,8 2,395

24 69,2 69,2 69,9 69,4 1.332,0 762,2 1.346,1 2,281

25 70,4 69,5 69,5 69,8 1.403,8 818,2 1.405,4 2,391

26 70,0 69,0 68,5 69,2 1.426,1 847,7 1.427,3 2,460

27 69,8 69,1 68,5 69,1 1.386,4 808,0 1.387,9 2,391

28 70,2 69,4 69,9 69,8 1.400,2 815,3 1.402,0 2,387

29 68,3 69,1 69,2 68,9 1.404,2 821,0 1.406,2 2,400

30 68,5 68,2 69,4 68,7 1.407,9 830,9 1.409,1 2,435

31 68,9 68,9 69,8 69,2 1.382,4 802,5 1.384,1 2,377

32 68,8 68,3 69,7 68,9 1.415,2 836,5 1.416,3 2,441

33 69,8 69,1 68,7 69,2 1.394,1 812,4 1.395,6 2,390

34 68,4 68,3 69,2 68,6 1.393,3 815,6 1.394,5 2,407

35 69,8 68,3 68,5 68,9 1.409,7 830,3 1.410,9 2,428

36 69,8 69,4 69,7 69,6 1.426,4 841,9 1.427,7 2,435

37 68,4 69,0 70,0 69,1 1.383,4 806,5 1.385,0 2,391

39 70,0 70,7 70,2 70,3 1.411,4 822,7 1.412,7 2,392

40 68,8 69,1 69,9 69,3 1.416,2 833,4 1.417,6 2,424

43 69,7 69,6 69,8 69,7 1.455,1 860,8 1.456,5 2,443

46 69,2 67,8 67,7 68,2 1.389,4 816,3 1.390,6 2,419

47 55,2 54,1 53,8 54,4 1.111,7 650,6 1.113,1 2,404

49 69,7 69,2 70,7 69,9 1.348,5 779,8 1.361,2 2,319

50 69,7 68,5 69,1 69,1 1.418,7 840,4 1.419,8 2,449

51 71,5 69,4 69,7 70,2 1.428,8 841,6 1.430,1 2,428

52 69,6 70,1 70,9 70,2 1.436,8 851,7 1.438,7 2,448

53 69,6 69,3 69,8 69,6 1.422,6 838,7 1.423,9 2,431

54 70,6 69,4 69,9 70,0 1.402,2 818,6 1.404,3 2,394

55 69,2 69,8 69,4 69,5 1.447,5 858,9 1.448,5 2,455

58 70,1 69,6 69,2 69,6 1.398,8 816,4 1.400,4 2,395

59 70,9 69,8 70,4 70,4 1.416,9 830,7 1.418,3 2,411

60 68,0 69,8 68,7 68,8 1.415,2 836,2 1.416,4 2,439

61 69,8 69,0 68,4 69,1 1.408,4 829,8 1.409,6 2,429

62 69,8 69,6 71,0 70,1 1.428,3 840,4 1.429,5 2,425

63 69,9 68,8 68,7 69,1 1.312,1 741,9 1.319,7 2,271

64 70,5 69,5 70,1 70,0 1.426,4 841,5 1.427,3 2,435

65 68,8 68,3 70,0 69,0 1.417,5 838,4 1.418,4 2,444

67 71,2 69,8 70,6 70,5 1.426,2 834,7 1.427,4 2,406

68 69,8 68,5 69,3 69,2 1.373,2 793,2 1.375,5 2,358

69 69,4 67,8 69,6 68,9 1.384,9 814,0 1.386,5 2,419

70 70,0 70,4 69,9 70,1 1.400,0 812,9 1.401,5 2,379

71 71,9 70,4 70,3 70,9 1.414,6 821,9 1.415,9 2,381

72 70,1 69,5 70,1 69,9 1.428,3 840,4 1.429,5 2,425

73 71,5 70,3 69,8 70,5 1.426,1 833,6 1.427,7 2,400

Densidad media 2,406

Densidad máxima 2,470

Densidad mínima 2,271

Dispersión máxima positiva 0,064

Dispersión máxima negativa -0,135

DENSIDADES DE LAS PROBETAS DE LA MEZCLA AC22 MAM CON FÍLLER GRANÍTICO MÁS CEMENTO



Probeta Núm H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm) Hm (mm) Peso Seco (g)
Peso Sumergido 

(g)
P.S.S.S.   (g) Densidad (g/cm3)

1A 68,8 69,0 69,6 69,1 1.416,6 835,8 1.417,7 2,434

2A 68,7 70,7 69,8 69,7 1.386,6 804,1 1.388,2 2,374

3A 68,8 69,6 69,9 69,4 1.405,3 822,7 1.406,6 2,407

4A 68,3 70,0 68,9 69,1 1.382,4 805,4 1.383,6 2,391

5A 69,3 69,5 69,7 69,5 1.408,4 825,2 1.409,5 2,410

6A 68,9 69,1 68,5 68,8 1.390,9 815,1 1.392,6 2,408

7A 69,7 69,4 69,7 69,6 1.426,5 844,4 1.427,5 2,446

8A 69,0 68,9 68,8 68,9 1.421,6 838,1 1.422,7 2,432

9A 70,2 69,3 69,8 69,8 1.412,5 828,8 1.413,9 2,414

10A 68,1 69,1 69,3 68,8 1.360,2 786,6 1.364,2 2,355

11A 69,3 69,0 69,4 69,2 1.426,7 843,3 1.427,9 2,440

12A 68,3 68,8 69,3 68,8 1.380,8 807,0 1.382,7 2,398

13A 69,8 68,6 69,2 69,2 1.410,4 831,4 1.411,5 2,431

14A 68,6 69,6 70,0 69,4 1.403,5 823,4 1.405,0 2,413

15A 68,6 68,8 69,7 69,0 1.372,9 796,5 1.374,8 2,374

16A 69,2 68,9 69,3 69,1 1.405,8 830,8 1.407,2 2,439

17A 63,9 63,9 63,9 63,9 1.295,0 762,2 1.296,9 2,422

18A 69,3 69,5 69,8 69,5 1.365,8 782,7 1.368,2 2,333

21A 68,3 70,1 69,9 69,4 1.392,3 812,9 1.394,7 2,393

22A 70,1 70,6 70,8 70,5 1.344,8 782,0 1.362,1 2,318

23A 70,5 70,2 70,0 70,2 1.389,6 803,7 1.393,9 2,354

24A 55,7 55,5 55,4 55,5 1.117,5 656,7 1.118,5 2,420

25A 70,4 69,5 70,2 70,0 1.376,1 790,3 1.378,0 2,342

26A 68,3 68,5 69,6 68,8 1.400,6 825,8 1.402,0 2,431

27A 72,6 70,2 70,7 71,2 1.435,2 841,5 1.437,2 2,409

28A 69,5 70,0 70,2 69,9 1.389,8 806,5 1.391,9 2,374

29A 70,9 70,5 69,6 70,3 1.375,0 793,3 1.377,6 2,353

30A 70,5 69,9 69,8 70,1 1.425,0 839,2 1.427,1 2,424

31A 69,5 70,0 69,9 69,8 1.435,2 851,0 1.436,2 2,452

32A 70,8 69,2 69,6 69,9 1.451,1 863,4 1.452,2 2,465

33A 70,1 68,7 69,1 69,3 1.430,6 849,6 1.431,6 2,458

34A 69,7 68,0 69,0 68,9 1.424,1 845,7 1.425,4 2,457

Densidad media 2,405

Densidad máxima 2,465

Densidad mínima 2,318

Dispersión máxima positiva 0,059

Dispersión máxima negativa -0,087

DENSIDADES DE LAS PROBETAS DE LA MEZCLA AC22 MAM SIN CEMENTO (FÍLLER CALCÁREO)


