
100 90-100 70-88 50-66 24-38 11-21 8-15 5-9  ó <5 > 5% N.A. 1,2 - 1,3 ≥ 14% 4 - 5% ≥ 80% < 0,10 ≥ 11.000 Mpa ≥ 100 µm ≥ 98%

32 22 16 8 2 0,500 0,250 0,063 % Resistencia seca
Resistencia 

humeda

Estabilidad Media 

(KN)

Deformación 

media (mm)

5 150560 CR PTE PTE

6 150660 CR PTE PTE

7 150750 CR PTE PTE

8 150850 CR PTE PTE

4 150620 PTE PTE

3 150700 PTE PTE

2 150800 PTE PTE

1 150870 PTE PTE

IMAM6275 150900 100 99 81 58 28 13 9 4,4 4,77 2,362 0,88 18,7 - - - - 30,1 2,6 CC 2,327 99

IMAM6276 150950 100 94 81 53 27 14 9 4,2 4,75 2,379 0,83 17,6 6,4 - - - - 30,7 3,4 DRETA 2,398 102

DRETA 2,384 101

CC 2,386 101

IMAM6285 151200 100 99 86 60 31 16 11 5,4 OK 4,97 2,379 1,03 17,3 5,5 - - - - 31,3 3,5 DRETA 2,363 100

16,20 151330 CR 2,296 97

19 151400 CL 2,389 100

15,18 151470 CR 2,412 101

14,17 151540 CL 2,418 102

13,26 151580 CL 2,411 101

12,24,25 151660 CR 2,381 100

11,23 151740 CL 2,413 101

10,22 151820 CR 2,424 102

9,21 151900 CL 2,394 100

151950 CL 2,381 99

152020 CR 2,408 101

152080 CL 2,416 101

152160 CR 2,382 100

152210 CR 2,356 98

152290 CR 2,394 100

70 152370 CL 2,263 95

IMAM6166 152440 100 98 88 63 37 19 13 6,3 OK 5 1,19 18,9 - - - - 30,8 3 69 152430 CR 2,356 99

68 152520 CL 2,362 98

59,65,67 152560 CC 2,443 101

58,64,66 152650 CL 2,386 100

57,63 152730 CR 2,377 100

56,62 152810 CL 2,384 100

55,61 152890 CR 2,326 98

53,54,60 152940 CL 2,383 100

52 153020 CR 2,336 98

51 153080 CL 2,414 101

50 153140 CR 2,408 101

49 153200 CL 2,391 100

47 153260 CR 2,426 101

46 153380 CL 2,333 98

33 153440 CR 2,387 100

32 153500 CL 2,317 97

31 153560 CR 2,39 100

30 153620 CL 2,349 98

29 153710 CR 2,375 99

28 153750 CL 2,345 98

27 153790 CR 2,31 97

45 153880 CR 2,37 100

44 153920 CL 2,364 100

43 153960 CR 2,346 99

42 154000 CL 2,37 100

EJE 4 2,371 101

41 154100 CL 2,343 99

40 154150 CR 2,349 99

154220 CL 2,272 95

39 154260 CR 2,391 100

38 154310 CL 2,321 97

154400 CR 2,37 100

37 154450 CL 2,36 100

36 154500 CR 2,37 100

35 154550 CL 2,296 97

34 EIX 5 2,367 100

73 154660 CR 2,318 97

71 154720 CL 2,383 100

154770 CR 2,278 95

154820 CL 2,374 99

72 154870 CR 2,318 97

100,0 97,4 83,3 59,1 32,3 16,3 11,3 5,4 5,00 2,384 1,023 17,2 5,2 83,75 3411,75 2864,75 30,0 3,5

5,39 2,426 1,28 18,9 6,7 85 3707 3056 31,3 3,9

4,68 2,351 0,76 15,9 3,9 82 3132 2673 27,9 2,6

MEZCLA BITUMINOSA AC22 MAM CON FÍLLER GRANÍTICO MÁS CEMENTO
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31,2

30,2 3,4

31,1

30 3,5

31,2 3,8

30,5-

-

-

2859

2871

3056

2673

Mitja 

compactaci

ó

IMAI2574

Nº 

testimoni
Densitat Compac

100,66667

100,5

IMAI2572

IMAI2473

IMAI2472
53 27 4,3

5

36 6,3

13 9

16 12

2,377

17,3

1 16,6

0,85

2,426

2,377 0,85

151560
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TRONC 
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EIX 4

TRONC

TRONC
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370151930
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IMAM6174 151600
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5,01 2,387

1,02

2,384,79
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rogasa

4,3

TRONC
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EIX 5

TRONC

154060

153830
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4,617,4
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4,816,9
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4,77

OK

OK
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1
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- -

- -

-
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-
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-

1,28

- -

-

17,41,04

16,7

-

-

OK

4,3

-

4,2
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2,38

2,366 1,07 16,9

5,1

OK

OKEIX 5

154+100

154+240

154+550 OK

0,99

0,92

2,379

OK

OK 5,33

#16 ALT

5,31

5,36

IMAI2369

-4,6

-

-

- --

--

99,6

100,2

98

98,6

98

99

98

IMAI2369

IMAI2399

IMAI2398

IMAI2369

-

Lligante 

sobre 

mezcla

Densidad

-

5,8

5,4

5,9

4,6

5,6

4,1

7

37 17 12 5,3

13 5,8

12 5,4

10

31

38 20 15

100 99 88 66

11 5100 97 81 57

100 92 77 54

MESCLATRAM

17 11 5,3

100 95 78 54 28

16

32 17

38 19

33 17

31 15

78 55 5,1

84 61 34

11

16 11 5,4

88 67

79 55

Long

100 97

100 100

100 98

100 97

IMAM6252

150600

150820IMAM6255

239

IMAM6251

150 24-04-12

14-03-12

23-04-12

IMAM6178

151+380

150850

150740

IMAM6286

IMAM6177

151+380

IMAM6263

0 26-04-12

0 25-04-12

260

12-03-12

20-03-12

16-03-12

260

151930 152240 310

153330

152955152625

152600

240152480

120

154610 154930

154350

EIX 5 EIX 5

154060

EIX 4

154350

154610

153670

EIX 4

153830 230

IMAM6158

153330 153670 340

06-03-12

IMAM6170

07-03-12

IMAM6161

IMAM6160

IMAM6165

08-03-12 IMAM6162

09-03-12

153+640

IMAM6188

153+400

26-03-12

153+980

EIX 4

152+820IMAM6196

IMAM6157

153+200

290

375

160

IMAM6184

IMAM6156

IMAM6187

05-03-12

IMAM6185

19-03-12

IMAM6181

IMAM6182

IMAM6180

154+880

154+700

5,5

320 15-03-12

11 5,431

IMAM6179 100 96 78 54 12

CRITERIS D'ACCEPTACIÓ

3132

5,19

2,391

2,37

TESTIMONIS / CONTROL DE RECEPCIÓ

100 95 76 53 31 16 11 4,9

98

100,8

99,8

OK

100

OK 4,87

OK 4,79

IMAI2436

IMAI2368

-

-

100 99 87 66 36 19 14 6,8

-

-

-

29 16 12 5,3

31 16

-

100 91 72 51

36 18 12

-

#16 ALT

-

-

- -

15.056

-

-

-

- -

-

--

-

-

152+840

152340

153+000

IMAM6169

IMAM6159

152100

152+500

152+700

OK 2,403

2,377

4,95

4,75

OK

2,397

1,082,393

5,18

17,1

-

6,7

5,2

-

18,1

17,7

5,8

16,6

-

-

-

-

4,5

--

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

2,363 1,02

5,07

4,98 1,05

1,01

4,7

99,5

- -

100

IMAI2382

IMAI2381

-

IMAI2380

-

-

100 99 87 68

100 99 84 59

-

-

122,8

IMAI2368

-

-

IMAI2368

IMAI2368

-

-

-

-

17 12 5,6

5,5 OK

4,7100 97 80 52 26 14

38 19 13 6,2100 100 88 68

11 5,5100 98 91 65

100

18 13 6,6

98 89 66 36

100 100 88 61 12

99 86 64 34

2,396 0,98

100 99 87 63 16 11 5,2

100

OK 4,79

2,3794,85

2,426

OK 4,89

10 4,9

34

100 100 86 66

151150

OK 5,23

4,7914 9100 95 80

3707

PK 

Granulometria (% pasa)

15,9

16,7

170,99

10

Relación 

filler/betún

100 98

336285

6,1

Data Nº mostra

100 95 79 50 28 15

100 99 93 65

100 98 81 51 28 14 9 3,8

-

-

-

-

-

-

-

-

1,15

-6

-4,1

-17,4

-

4,356 30 14

35 18

32 15

planta Zona PK inici PK final

79

Contingut de buits 

en àrids

Contenido de 

huecos en mezcla
PK

Deformació en 

pista
Mòdul dinàmic

Resistència a la 

fatiga
Nº mostra

Sensibilitat a l'aigua
Resistencia a la deformación Plástica 

(Ensayo Marshall)

32 17 11 5100 98 85 56

MEDIA

MÁXIMO

MÍNIMO



100 90-100 70-88 50-66 24-38 11-21 8-15 5-9  ó <5 > 5% N.A. 1,2 - 1,3 ≥ 14% 4 - 5% ≥ 80% < 0,10 ≥ 11.000 Mpa ≥ 100 µm ≥ 98%

32 22 16 8 2 0,500 0,250 0,063 % Resistencia seca
Resistencia 

humeda

Estabilidad Media 

(KN)

Deformación 

media (mm)

Mitja 

compactaci

ó

Nº 

testimoni
Densitat Compac

Lligante 

sobre 

mezcla

Densidad

MESCLATRAM

Long

CRITERIS D'ACCEPTACIÓ

TESTIMONIS / CONTROL DE RECEPCIÓ

PK 

Granulometria (% pasa)
Relación 

filler/betún
Data Nº mostraplanta Zona PK inici PK final

Contingut de buits 

en àrids

Contenido de 

huecos en mezcla
PK

Deformació en 

pista
Mòdul dinàmic

Resistència a la 

fatiga
Nº mostra

Sensibilitat a l'aigua
Resistencia a la deformación Plástica 

(Ensayo Marshall)

154980 CR 2,376 100

155020 CL 2,333 98

155080 CR 2,373 100

3A 155140 CL 2,335 98

1A 155200 CR 2,381 100

2A 155300 CL 2,369 101

155350 CR 2,341 99

9A 155400 CL 2,365 101

8A 155450 CR 2,381 101

7A 155500 CL 2,363 100

6A 155550 CR 2,374 100

5A 155610 CL 2,367 100

4A 155700 CR 2,302 97

16A,17A 155800 CL 2,296 97

15A 155870 CR 2,344 99

14A 155930 CR 2,38 100

13A 155980 CL 2,362 100

156030 CR 2,378 100

12A 156080 CL 2,355 99

11A 156130 CR 2,364 100

10A 156150 CR 2,323 97

23A 156230 CL 2,382 99

22A 156310 CR 2,429 101

21A 156390 CL 2,383 99

20A 156470 CR 2,422 101

19A 156550 CL 2,332 97

18A,33A 156630 CR 2,381 99

32A 156710 CL 2,341 97

31A 156790 CR 2,393 99

30A 156870 CL 2,435 101

29A 156940 CR 2,426 101

28A 157000 CR 2,423 100

27A 157050 CL 2,346 97

26A 157105 CR 2,38 98

25A 157190 CL 2,326 96

24A 157270 CR 2,373 98

100,0 98,4 83,9 61,3 32,8 16,5 11,9 6,3 5,052 2,384 1,14 17,26 5,06 91,17 3269,33 2976,00 24,5 3,3

5,400 2,420 1,440 18,700 6,600 99,000 3623,000 3345,000 30,8 4,6

4,760 2,342 0,830 15,400 4,000 82,000 2989,000 2675,000 18,2 2,5

MEZCLA BITUMINOSA AC22 MAM CON FÍLLER CALCÁREO (SIN CEMENTO)

3,2

25,4 3

3,7

4,2

3,4

21,2

24,1

18,2 4,1

20,9

25,8 3,4

18,8 4,6

23,8 3,5

24,5 2,5

26 3,1

25,7

2802 --

-

2915
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rogasa

rogasa

rogasa

rogasa

rogasa

rogasa

TRONC

TRONC

TRONC

TRONC

TRONC

TRONC

0,94 -

2,368 0,89 90

2,383

2,343

17,8

99

-

--

0,83

2675

100

IMAI2323

IMAI2302

-

-

-

30,8

29,1 2,6

29,1 2,6

2,7

17,7 5,07 82

-18,7 4,97

4,717,2

5,6

4,97

155120

5,27

100 99 78 58

-

-155300

155460 5,07 2,362

-

1,19OK

5,18

155240

155530 155900

155530155240

154930

4,98 2,355

IMAM6135

IMAM6136

IMAM6137

IMAM6133

--

99

156160 260 17-01-12

2,342

IMAM6130 155930 OK

OK

IMAI2301

IMAI2286

-

18,1

4,616,5

-

90

6,6

18,3 99

-

-

1,27

98

-

-

-

--

-OK

OK

4,95

32 15 11

34 17 12 7,2

156440

IMAM6132

18-01-12

20-01-12

19-01-12

IMAM6134

155060

156800

370

290
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4,76

4,95

OK

156980 820

IMAM6060
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155900

08-11-11

09-11-11

10-01-12

IMAM6062

IMAM6124

IMAM6061

156980 157400 420

61

157250

100 98 86156980

57

2,42

6,6

15,832 16 12 OK 2,4117,2 4,89

31 17 13 5,46,5 OK

2,397

2,399

4,97

1,264,95

4

17,5 5,61,44

1,4

4,217,2

16,5 4,7

1,15

IMAI2214

IMAI2214

1,272,401

2,406

123,7

6

15,4 4

2,381

99

100

-

IMAI2300

-

-

-

17,60,99 5,9

- --

1,02 17,3 36234,9 92 -3345

29 13 9 4,9 2989

100 99 83 63 30 13 10 5,2

341213 6,3

100 95 79 56 27 12 9 4,4

100 85 58 34

OK

18 12 5,7

18 12 5,2

5,2599 89 62 35

3245

100 100 88 63 38 20 14 6,6

31 18 13 6,4100 97 73 54

100 99 87 64

100 100 87 65

99

-

-

-

-

0,02

94

-

-

3216

14.603

--

-

3013

17 13 8,2

31315,14

2,40197 86 68 35

100 98 88 67 36 18 13 8,1

3562

19

100 97 81

100

100 100 85

100

100

MEDIA

MÁXIMO

MÍNIMO

IMAM6125

156330

155550

155800


