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1. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS MATERIALES 

1.1 Cemento I 52,2 R 

1.2 Arena 

1.3 Grava 

1.4 Chrysoxel 390 

1.5 Master Ease 5250 

1.6 Filler Calizo 

1.7 Áridos Reciclados de hormigón 

2. ENSAYOS DE CARACTERIZACION DE MATERIALES 

2.1 Arena 

2.2 Grava 

2.3 Arena Lavada Reciclada 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS MATERIALES 

1.1 Cemento I 52,2 R 

 

 

 

 

 

 



1.2 Arena Natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Grava Natural 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



1.4 Chrysoxel 390 

 

 

 



1.5 Master Ease 5250 

 

 

 

 



 

 

 

 



1.6 Filler Calizo 

 

 

 



1.7 Áridos Reciclados de hormigón 

 



2. ENSAYOS DE CARACTERIZACION DE MATERIALES 

  

2.1 Arena  

 

 

 



2.2 Grava 

 

 

 

 



2.3 Arena Lavada Reciclada 

 

DETERMINACION DE LA GRANULOMETRIA DE LAS PARTICULAS - UNE EN 933-1 

Muestra AR Fino  Peso Inicial (g) 1000   

Tipo de Material ARIDOS  Peso Final (g) 812,30   

Fecha de Ensayo: 3/4/2024   Variación (g) 187,7   

Tamizado  

Abertura (mm) Retenida (g) 
Retenida acumulada 

(g) 

Retenido 

acumulado (%) 
Pasante (g) 

Pasante 

acumulada (%) 

4 0,2 0,2 0,0% 812,10 100,0% 

2 17,4 17,6 1,8% 794,70 79,5% 

1 45,4 63 6,3% 749,30 74,9% 

0,5 168,2 231,2 23,1% 581,10 58,1% 

0,25 268,4 499,6 50,0% 312,70 31,3% 

0,125 184,2 683,8 68,4% 128,50 12,9% 

0,063 97,9 781,7 78,2% 30,60 3,1% 

Fondo 30,3 812,0 100,0% 0,30 0,04% 

            

 

 

 


